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Alat Uji Berat Jenis Kerikil
Hasil Pengujian Gradasi Agregat Halus
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Alat Uji Piknometer
Pengujian Kandungan Lumpur Dalam Pasir
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 Semen Gresik

Pengujian Kandungan Lumpur Agregat Kasar
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Proses Uji Berat Jenis Semen
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Hasil Penuangan Beton Segar Ke Dalam Cetakan Silinder
(15 cm x 30 cm)
Proses Pengujian Kuat Tekan Beton
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Retakan Sampel Hasil Uji Kuat Tekan
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Proses Pengujian Tarik Belah
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Hasil Uji Tarik
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Proses Oven Benda Uji
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Slump Beton
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‘uﬂgsl Ganda
Semakin lama semakin kuat

Tahan retak

d Eanag, corhadap sulfat dan asam
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